
PROCEDURA RICROMATURA STELI :

- rifare centrini come da disegno centrati con il pistone

- eseguire scromatura e ricromatura ( proteggere zone non da cromare)

- rettificare gli steli in asse con il pistone (senza toccare il pistone)

- eseguire lucidatura
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DESCRIZIONE

GRUPPO

CODICE

DIMENSIONI GREZZE

PESO FINITO [Kg]

STATO

SOCIETA'

REV.

MATERIALE

RIFERIMENTO CODIFICA PRECEDENTE

Doppio stelo isolatore corsa 600mm

Isolatore corsa 600mm

D722.00018

91,73 38NiCrMo3 Bon
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TRATTAMENTO TERMICO

TRATTAMENTI SUPERFICIALI

DUREZZA HRC
MICRO DUREZZA HV
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