INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL COLLARE IN CLS PER PALI DI SOSTEGNO

Individuazione del n° del palo su cui intervenire e Fasi di lavorazione:

Fase 1: demolizione esistente fino a trovare la sabbia di primo impianto

Fase 2: scartamento base del palo e tinteggiatura con antiossidante a scavalco collare per circa 10 cm



Fase 3: posa di nuova sabbia fino a 10/12 cm di profondita

Fase 4: posa di malta reoplastica a realizzare il collare



SCHEDA TECNICA MALTA REOPLASTICA



